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TIPO DE PRUEBA TEST REFERENCIA RESULTADO 

PRODUCTO Marco de puerta de espuma de PVC 

COLOR BLANCO Confirmado 

LONGUITUD  2.2 Metros/PC 2.2 + 0.2 Metros/PC 

DENSIDAD 0.75 ± 0.05 0.75 

TEST DE DUREZA (CaCO3) 33% 33% 

PVC 53% 53% 

OTRAS 14% 14% 

RESISTENCIA AL FUEGO B1 B1 

FORMALDEHÍDO (MDF) NO No Detectado 

CONTENIDO DE METALES PESADOS NO No Detectado 

AGARRE DE TORNILLO N >1300N 2044.2 N 

DUREZA (N/mm2) 50 50 

RESISTENCIA AL AGUA 100% 100% 

PREVENCION DE INSECTOS 100% 100% 


