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Pullex Holzfarbe 4451050000ff

Losemittelbasierte, deckende Holzlasur fur DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Universelle, seidenmatte, deckende Holzlasur auf Basis langoliger
Alkydharze fur den Au3enbereich. Sehr gute Wetterbestandigkeit,
diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend, durch seinen hdéheren
Festkdrpergehalt umweltfreundlich. Das Produkt ist wegen
aromatenfreier Testbenzine als Lésemittel geruchsarm. Die Be-
schichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen Blaue- und
Schimmelpilzbefall geschutzt.

Besondere Eigenschaften

N Wirkstoff:
Prifnormen 0,3 % (0,3 g / 100 g) IPBC (3-lodpropinylbutylcarbamat)
Anwendungsgebiete e MaRhaltige, begrenzt maRhaltige und nicht maRhaltige
Holzbauteile im AuRenbereich wie z.B. Holzhauser,
“m Holzverkleidungen, Vordacher, Wintergarten, Holzfenster,
E Haustliren, Garagentore, etc.
e Fir den Neuanstrich und speziell fur die Sanierung von Holz im
E AuBenbereich.
\
VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise ¢ Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren.
A o Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 5 - 30
i 4 _l) g 5 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 50 — 80 %.

e Bei neuen Holzbauteilen empfehlen wir eine allseitige
Beschichtung.

e Waagrechte Holzteile diinn streichen, um ein Abblattern aufgrund
zu hoher Schichtstarke zu vermeiden.

e Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

e Das Auswaschen von wasserldslichen Holzinhaltsstoffen,
speziell bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung
und einem zusatzlichen Anstrich der Hirnholzflachen minimiert
werden.
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Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird,
ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle friiheren Merkblatter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.
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Pullex Holzfarbe

e Bitte beachten Sie unsere ,Arbeitsrichtlinie flir die
Beschichtung von nicht maBhaltigen und begrenzt
maRhaltigen  Bauteilen Balkone - Vordacher -
Holzverschlage — Holzh&user Allgemeiner Teil*“ und unsere
»Arbeitsrichtlinie fir die Beschichtung von maR3haltigen und
begrenzt maRhaltigen Bauteilen Fenster — Haustiiren bzw.
Fensterladen — Garagentore Allgemeiner Teil“

e Bitte beachten Sie unsere Arbeitsrichtlinie ,,Holzschutz von
mafRhaltigen und begrenzt maRhaltigen Bauteilen nach DIN
68800“

Auftragstechnik

11
/////’ vob b
zx 10-12 mr

7m*

750 ml
\ 22 %

Auftrags-

Streichen Rollen
verfahren

Verdunnung ADLER Adlerol 80301

Verdinner-
zugabe in %
Ergiebigkeit pro

Max. 5

ca.10-12

Auftrag (m?/)D

Das Produkt ist streichfertig eingestelit.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des Untergrundes
beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte
Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung
zu ermitteln.

Fur eine gute Durchtrocknung sind die empfohlenen Auftragsmengen
unbedingt einzuhalten. Zu hohe Schichtstarken fiihren zu einer
deutlichen Trocknungsverzégerung!

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.)

h

12h

| Uberlackierbar | nachca. 12 h |

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die
Trocknung ist abhangig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur,
Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kdnnen die
Trockenzeit verlangern. Um einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist
fur gute Raumliftung zu sorgen. Geringer Luftwechsel, z. B. durch
dichte Stapelung, verzogert die Trocknung.

Auf inhaltsstoffreichen Holzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu
einer Trocknungsverzdgerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgerate

S\ = ADLER Adlerol 80301
o, »11.'
UNTERGRUND
Untergrundart Nadel- und Laubholz sowie fir den AuRenbereich geeignete

Holzlagenwerkstoffe, wie z. B. Massivholzplatten, Brettschichtholz
(BSH), Konstruktionsvollholz (KVH), etc.
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Pullex Holzfarbe

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragféhig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub
sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung gepruft werden.

Bitte ONORM B 2230 Teil 1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten.

Bitte BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Holzfeuchte

Laubholzer: 12 % +/- 2 %
Nadelholzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Fur eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflachen
mit Kérnung 80 in Faserrichtung zu schleifen, griindlich zu reinigen
und austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu
entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Holzer und Exotenhdlzer mit trocknungsverzégernden
Inhaltsstoffen mit ADLER Nitro-Verdiinnung 80001 reinigen.

Intakte Altanstrich anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragféhige,
lose Anstriche entfernen.

Alte Olanstriche miissen durch Abbrennen, Abbeizen oder Schleifen
maoglichst vollstéandig entfernt werden.

Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mit Aviva Fungisan 8308000210
behandeln.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Impragnierung

Bei Bedarf zum Schutz vor Blaue, Pilz- und Insektenbefall 1 x mit
Pullex Impragnier-Grund 4436000200 impréagnieren (gilt fur Holzer
der Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2, 3 — 5).

Zwischentrocknung: ca. 12 h

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Grundbeschichtung

1 x Pullex Holzfarbe 4451050000 ff

Zwischenschliff

Kérnung 240

Schlussbeschichtung

1 x Pullex Holzfarbe 4451050000 ff
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Pullex Holzfarbe

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege & Renovierung

Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab: Diese sind
insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones;
fur eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig,
dazu wird eine jahrliche Wartung empfohlen.

Bei Bedarf die noch intakten Flachen von Staub und Schmutz befreien
und 1-2 x mit Pullex Holzfarbe im gewtinschten Farbton streichen.

Auf tiefporigen Laubhélzern, z. B. Eiche, Iroko, muss mit verkirzten
Pflegeintervallen gerechnet werden.

Bitte beachten Sie unsere ,,Arbeitsrichtlinie fiir die Beschichtung
von nicht maRhaltigen und begrenzt mafRhaltigen Bauteilen
Balkone — Vordacher — Holzverkleidungen - Holzhauser
Haltbarkeit, Instandhaltung und Renovierung.“ und unsere
»Arbeitsrichtlinie fiir die Beschichtung von mafhaltigen und
begrenzt mafhaltigen Bauteilen Fenster — Haustiren bzw.
Fensterldden — Garagentore Instandhaltung und Renovierung“.

BESTELLHINWEISE

GebindegrofRen 750 ml; 2,5 |

Farbtone/Glanzgrade Weil 4451050000
Braun 4451056055
Rot 4451056056
Ocker 4451056390
Braunrot RAL 3011 4451003011
Moosgrin RAL 6005 4451006005
Lichtgrau RAL 7035 4451007035
Nussbraun RAL8011 4451008011

o Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem
gewahlten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund
anzufertigen.

e Um Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verarbeiten.

Zusatzprodukte

ADLER Adlerol 80301

Aviva Fungisan 8308000210

ADLER Nitro-Verdiinnung 80001
Pullex Impragnier-Grund 4436000200

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (Uber 30 °C) geschitzt lagern.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in kleinere
Gebinde umzufillen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu
vermeiden.

Technische Daten

VOC-Gehalt EU-Grenzwert fur Pullex Holzfarbe (Kat. A/e): 400
g/l (2010). Pullex Holzfarbe enthalt maximal
400 g/l VOC.
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Pullex Holzfarbe

Sicherheitstechnische Angaben Nahere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung
und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen
1 Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-
= lacke.com abgerufen werden.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getrankt worden
sind, besteht die Gefahr der Selbstentziindung! Getrankte Lappen
ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen
Metallbehaltern bzw. unter Wasser notwendig.
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